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Guangzhou STLTesting Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist.,Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司 广州市花都区狮岭镇合和路 15号 Tel：86-20-36922002 Website：http://www.stl-lab.com

委托单位 : 广州芙丽芙丽品牌运营管理有限公司

地址 : 广州市白云区石井街道欣凯科创园聚龙鸿粤大厦 9楼芙丽芙丽

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认：

样品名称 : 包袋

品牌 : /

款号 : SB24PYP041

订单号 : /

制造商 : /

样品数量 : 1PC

接收日期 : 2025年 01月 11日

检测周期 : 2025年 01月 11日 至 2025年 01月 13日

检测项目 : 1. 材质鉴定

检测方法 : 请参见下页

检测结果 : 请参见下页

报告签发：

技术负责人
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检测结果
1. 材质鉴定：

检测方法：GB/T 38408-2019。

编号 测试项目 检测结果

1 材质鉴定 牛头层皮革

测试材料清单：

样品图片

-----------报告结束-----------

编号 样品描述 位置

1 黑色皮革 包袋-大身面料
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